
Structuration d’un groupe 
technique pour l’innovation sur 

les matériaux biosourcés au 
Sénégal

Par 

Vincent SAMBOU

Chef du département Génie Civil

Ecole Supérieure Polytechnique, Dakar Sénégal



Contexte

Dans le cadre du programme TyCCAO, les acteurs s’organisent pour 

structurer les innovations et la R&D des matériaux biosourcés au 

Sénégal dans l’objectif de :

- Bien connaitre la ressource Typha 

- Récolter d’une manière optimal le Typha 

- Bien conditionner la matière première



Contexte (suite)

- Faire une première transformation 

- Proposer des formulations avec des liants accessibles

- Fabrication de matériaux biosourcés à base de Typha

- Tester sur le plan mécanique et thermophysique

- Proposer et tester des systèmes constructifs

- Mettre en œuvre une démonstration



Les acteurs

Le monde de la recherche

- Université Gaston Berger (UGB)

- IUT de Thiès

- Ecole Polytechnique de Thiès (EPT)

- Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)



Les acteurs (suite)

Le monde de la formation

- Centre Sectoriel de Formation Professionnelle au métiers des BTP 

(CSFP-BTP)

- IUT de Thiès

- Ecole Polytechnique de Thiès (EPT)

- Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)



Les acteurs (suite)

Les industriels

- La SOCOCIM Industrie

- Un fabriquant de briques (Elementerre??)

Les maitres d’œuvre

- Les architectes

- Les entrepreneurs



Les actions

• La gestion de la ressource 

• La coupe

• Le séchage éventuel de la matière première

• La transformation

• La formulation des matériaux 

• La caractérisation mécanique, thermique et acoustique des matériaux 



Les actions (suite)

• Les tests complémentaires des matériaux (comportement au feu, 

vieillissement)

• La fabrication des matériaux

• Caractérisation de parois

• Elaboration de systèmes constructifs innovants

• La démonstration 

• La concertation régulière entre les acteurs

• L’organisation d’un colloque sur les matériaux biosourcés



Nos recherches sur les matériaux à base de 
typha

Formulations

Plusieurs liants: argile, amidon, gomme arabique, papier

Test mécanique

- Résistance mécanique à la compréhension

- Résistance mécanique à la traction

Test thermique

- Conductivité thermique

- Effusivité thermique



Formulation Argile-Typha

Typha

Fibres de Typha Lait d’argile Brique



Test mécanique

Mesure de la résistance
à la flexion

Mesure de la résistance
à la compression



Test mécanique

Variation de la résistance en fonction du pourcentage de liant
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Test thermique

Principe du plan chaud asymétrique



Test thermique

Résultats thermiques
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Plaque de plâtre en fibres de typha

Préparation d’une plaque



Plaque de plâtre en fibres de typha



Exemple de formulation avec la poudre de typha



Exemple de formulation avec la poudre de typha

Analyse granulométrique de la poudre



Résultats mécaniques

Résistance à la compression en fonction du % du liant
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Résultats thermiques

Conductivité thermique en fonction du % du liant
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Conclusion
Sur les matériaux à base de Typha

une thèse en cours de rédaction finale. 

Sur le voyage d’étude

expertise avérée sur les matériaux biosourcés

besoin de cette expertise (co-tutelle de thèse, projet de 
recherche en commun)

besoin de relever le plateau technique à mutualiser entre les 
acteurs (enceinte régulée en température et en humidité 
relative, plaque chaude gardée, test au feu, etc)

organisation un colloque scientifique au Sénégal


