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Introduction: Contexte i

Recherche & Developpement

» Projet de recherche Breton : ECOMATERRE (début en 2016)
e Construire un batiment R+3 en terre crue / Assurance Ok
e Construire au méme prix et au méme rythme que le béton
* 0% liant hydraulique
 Utilisation des ressources locales :
e La (les) Terre(s)
* Ajout biosourcé: fibres et biopolymeres
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Introduction: A
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La terre Bretonne, une ressource heterogeneRecher.che&Deve'ommem

. Gra?lde variabilité : couleur, granulometrie, sensibilité a I'eau, teneur en argile, comportement
gonflant,..
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* Parametres critiques :

* Nature minéralogique des particules fines (argile, limon fin)
e Granulométrie
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La terre Bretonne, une ressource heterogene =a=soedmpnen

e Grosse difficulté = forte variabilité du matériau

« Etalement 27 terres (Bretagne, Basse Normandie), différentes teneures en eau w%

w%

15%
30%
45%
60%
75%
90%

Picture of Théo Venceslas
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e Etudier et adapter la Rheologie(consistance) du matériau Terre pour
optimiser les procédés de mise en forme

* Importer et utiliser des concepts et des techniques de l'inustrie du
béton et de la céramique
* Défloculation = Fluidification
* Optimisation de la distribution granulométrique

Facilité la mise en forme /
Obtenir des densités plus fortes

* Trouver un langage commun entre toutes les communautés :
« Communauté « geotechnigue»> (description des ressources)
« Communauté « geologie »autre description des ressources)
 Communauté « beton» (Savoir-faire « rhéologique »)
« Communauté « terre vernaculaire» (Les gens qui utilisent déja la terre) 6



Introduction :

Philosophie de travail

Construction Terre vernaculaire
(bauge, pisée, adobes...)

Faible impact environnement
Relativement cher (main d’ceuvre)
Performances mécaniques limitées
Confort thermo-hydrique

Savoir empirique

Solutions de construction
de logements

e
= T
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Construction conventionnelle
(béton, terre cuite...)

Impact environnemental plus élevé
Tres compétitif économiquement

Performances mécaniques garanties

Approche scientifique
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Construction conventionelle
(béton, terre cuite...)

Impact environnemental plus élevé
Trés compétitif économiquement
Performances mécaniques garanties
Pas ou peu de régulation hydrique

Approche scientifique



Introduction :

Philosophy of work

Construction Terre vernaculaire
(bauge, pisée, adobes...)

Solutions de construction

Matériau Terre optimisée

»

Faible impact environnement
Relativement cher (main d’ceuvre)
Performances mécaniques limitées
Confort thermo-hydrique

Savoir empirique

»

v

de logements

Troisieme voie :

A

A
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Construction conventionelle
(béton, terre cuite...)

Impact environnemental plus élevé
Trés compétitif économiquement
Performances mécaniques garanties
Pas ou peu de régulation hydrique

Approche scientifique
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* Procédés de mise en ceuvre du matériau Terre
e Qu’est-ce gu’une mise en ceuvre efficace?
e Optimisation du couple matériau/procédé
* Impact sur la résistance a la compression

e Etudes rhéologiques
* Développement d’essais de consistance adaptés
 Effets de différentes additions

* Impression 3D d’un matériau Terre



Procédés de mise en ceuvre de |la Terre

Volume, v ore
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Préambule : lien entre géotechnique et rhéologie

Wetting . Mass Volume
. X _m Air 'V
SOlld E gi::; PlaSth E UQUId | - . ‘- Water V.L ‘1
> N = '
i : m, Solid V, ‘
S =100% Full mass m voids
\. Loi n d’ ét Water content w= V. 100 Void ratio e= VVV;VL
. i i e Mg S
SL P'L LL ﬂU|de ou Bulk density Porosity B Vv + VL
; : Pl : auto-pl acant g pg = Y,
l 5 wet pn-mstlm' Saturation s=_W__.100
S Drying % v+
Fraction volumique solide = 1-n
Comportement  Comportement Comportement de
granulaire pateux Suspensions concentrées
A | Définition «argile »??
Wp, W, | uto-placant -

=100 kPa kPalF

50 Pa
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Procédés de mise en ceuvre de |la Terre ECOMATERRE
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* Procédé efficace = forte densité = forte résistance mécanique

e Résistance a la compression = f (densité seche)

Compressive strength R_ (kPa)

3000
| m Static Compaction
A Casting
25001 o Dynamic Casting
&
] o ]
@
1500 A
®
' L 4
1000+ °
A
. A’. =
500~i: e g
0 T T
1800 1900 2000

p, (kg/m”), Dry density of the samples

2100

Procédé efficace:

Procédé permettant d’obtenir les
plus fortes densités seches

12
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* 4 techniques : compaction, vibro-compaction, moulage et extrusion

* |dentifier les techniques permettant d’obtenir les plus fortes densités




Procédés de mise en ceuvre de |la Terre
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» Adapter la consistance du materiau (rhéologie) au procédé
* Approche empirique : Essai type «Proctor»

p, (kg/m’), Dry density of the samples

2200

- -A- -Casting

® Dynamic compaction

—m—Static compaction
2100
2000
1900- A
1800 . . .

0 5 10 15

wdynamic

Initial water! content %

w

compaction

W

moulage

20

En termes d’ingénierie géotechnique :
Moulage : w% plus faible que la limite de liquidité

Compaction statique : w% proche de la limite de liquidité
Compaction dynamique : w% proche de l'optimum proctor

Pour des rhéologues du béton :
Moulage : Seuil de cisaillement proche de 500 Pa

Compaction statique : Seuil de cisaillement supérieur a 10 kPa
Compaction dynamique : Comportement granulaire

14



Procédés de mise en ceuvre de |la Terre

Résistance compression (MPa)

ECOMATERRE

Recherche & Développement

Densité séche (kg/m?3) 15
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Procedes de mise en ceuvre de |la Terre ECOMATERRE
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e Avantages et inconvénients des procedeés
* Moulage — béton de terre

* ++trés simple Diminuer la teneur en eau initiale

. , Augmenter la densité seche
» - forte teneur en eau: retrait, temps de séchage 5

* -résistance limitée Modifions la rhéologie!

e Compaction-BTC

* +assez simple (machine de compaction Ok)
e -résistance assez limitée

* Vibro-compaction et extrusion
* - moins facile — (unité de production mobile?)
* + faible teneur en eau : pas de retrait, fainle teneur en eau
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Applications

* Nature minéralogique de 5 terres bretonnes étudiées :

» Kaolinite + Chlorite + lllite +/- Smectite (Nord de Rennes) — Terre marron
e Kaolinite + lllite +

 Kaolinite + + (Ouest de Lorient) — Terre blanche
e Kaolinite + Chlorite + Illite + Oxyde de fer (Redon) — Terre rouge
e Kaolinite + lllite + (sédiments de la Rance) — Sédiment gris

* Classification géotechnique des sols tres différentes :

= D’une terre « tres active» : granulométrie fine, grande surface spécificque,
valeur au bleue élevée, indice de plasticité élevé... (A;)

= A une terre « Insensiblex»: teneur en argile faible, faible surface spécifique, faible
valeur au bleu, faible indice de plasticite... (B,)

* Trouver des stratégies de mise en ceuvre les plus efficaces pour chaque

type de terre .



Procédés de mise en ceuvre de la Terre

Applications

e Cing matériaux testés

o

Activité argileuse

Terre blanche
Terre rouge

Terre marron clair
Terre marron
Sédiments gris

[ A Y A AttSrBergR Q

Wy, (%) Wp, (%)

32 18
36.5 21.8
36.7 20.2
46.2 29.7

56 36

OMATER
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Procédés de mise en ceuvre de la Terre
Ap p I i Cati O n S Recherche & Déveloﬁgﬁeﬁ"

* Quelle est la résistance a viser?

e Résultats d’'une descente de charges effectuée
* Choix d’'une résistance minimale a la compression

* Hypotheses de calcul
e R+3
* Plancher bois/mur en terre (20 cm d’épaisseur)
* Combinaison : Neige + Vent + Exploitation + Poids propre (charges permanentes)
» Coefficient « matériau » de sécurité : 2

e Résultats obtenus
* Résistance a la compression de 2,5 MPa a viser
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Procédés de mise en ceuvre de |la Terre

() Moulage

Activité argileuse Procédé plus efficace

— — — = Utilisation de dispersants et d@opolymeres

m -
Sediments gris S § (O Retrait!!!
- <
N
Marron
Marron clair
Rouge {|  ()p—--uae=--
Blanc _—————

Résistance a la compression
20
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Procédés de mise en ceuvre de |la Terre ECOMATERRE

Recherche & Développement

 Stabilisation avec bio-polymeres
e Alginate
* Tanins de chataigner
* Extrait de glands de chéne
e Colle végétale
* Eaux fermentées de fibres végétales
e Caséine
* Huile de Lin

» Ajout de dispersants (bio-sourcés ou non) dans la formulation
* Ajout d’hexamétaphosphate (NaHMP)
e Ajout de tanins
e Acide citrique

* Objectifs : Comprendre les interactions organo-minérales
» Influence des ajouts sur la résistance mécanique

» Influence des ajouts sur la rhéologie
21
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Etude rhéologique : Mesurer la rhéologie Ecowarerre

Recherche & Développement

* Les mesures se focalisent sur le seuil de cisaillement

e Mesure de référence: Cisaillement a vitesse lente et constante

Farawe t = couple/
b Shear surface
t()

T-~~ Vane
~

i| ! Shear
surface

T (s)

e Limites : Portabilité du rhéometre et couple maximal de mesure.
22
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Ftude rhéologique : Mesurer la rhéologie

* Développement d’essais rapides de mesure de seuil de cisaillement

* Essai de pénétration au cone

\\ We|ght /

_ wgsin%‘é
“\l/f " " a{mnay)

Friction along the cone surface

Limite d’Atterberg — détermination au cone

Limite de liquidité : h=20 mm (t, = 2 kPa)
Limite de plasticité : h =2 mm (t, = 200 kPa) 23



Etude rhéologique : Mesurer la rhéologie Ecowarerre

Recherche & Développement

* Développement d’essais rapides de mesures de seuil de cisaillement

* Essais de chute de cylindre (Mélange entre un cone d’Abrams — béton
et 'essai a la boule - bauge)

pgh(L—X)
" B(L-L)In(L/X)

24
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Ftude rhéologique : Mesurer la rheologie ééow@é RE

Recherche & Développement

* Développement d’essais rapides de mesures de seuil de cisaillement

=75 100
Q /
= , A J
5 7 g |
- o $ :
a 50 4 ‘/: ‘ g ]
g A A 8

g A . 50-

) < 7 »
© 4‘(‘/75 ) 9 ()

' 25 4 - B

@ 23 A Saint-Sulpice earth b 25 / %
L ° ® Kaolin + 50% sand 2L A A Kaolin

Z 0 Kaolin > L/ TAL O Saint-Sulpice earth
= —— Theoretical line 1i. %t/ ) —— Theoretical line
; 0 T T T T T 0 1#. = T T T . T -
0 25 50 75 0 25 50 75 100
Yield stress - Vane test (kPa) Yield stress - Vane test (kPa)

25
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Ftude rhéologique : Effet des dispersants

* Dispersant référence : Hexametaphosphatde sodiunNaHMP
e Effets sur le seuil du cisaillement

10000 -
& i
PY ‘ | = 0%-exp HMPdosage(%)) 0 | o005 [ 01 [ o025 [ 05
o 1000? | 2 modsl 65.1 55.4 50.9 43.0 40.3
- : | v 0.05%-exp (%) : : : : :
- 100‘ | —— 0.05% - model W, (%) 28.3 25.9 28.4 355 34.9
o 3 { 4 01%-exp I, (%) 39.7 29.5 22.5 7.5 5.4
= g i = +=0.1% - model
] | © 025%-exp
10 - 0.25% - model
1 . : !
0.2 04 f 0.6
max

Kaolin volume fraction

26



Ftude rhéologique — Effet des dispersants

 Effet du NaHMP sur la résistance a la compression :

Compressive strength R_(kPa)

3000

25004
2000+

15004

sc A SC with HMP
c B C with HMP A’
e DC 4

hd T g )
1800 1900 2000

p, (kg/m”), Dry density of the samples

2100

ECOMATERRE
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Ftude rhéologique — Effet des dispersants  Ecomaterre

Recherche & Developpement

e Effet du NaHMP sur le seuil de cisaillement

* Mechanismes : Répulsion électrostatique (changement de la charge positive
sur les bords des plaquettes d’argile)

\ \ __...-
'--..__ \ —
large pores Wlthout HMP -~ With HMP
Short interaction distance Larger interaction distance

* Réaction avec les cations du fluide poral??
* Peut-étre — A étudier de prét...
» Pas d’effet proche de la fraction volumique solide maximale

* Mobilité spatiale empéchée par 'encombrement
28



Ftude rhéologique — Effet des dispersants

* Mesures de |la profondeur d’'enfoncement au cone

Teneur en eau W en %

75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0

35,0

y £20,476In(x) + 4,1356
© R?=0,9795
Enfoncement kaolin-glands broyés .
Enfoncement kaolin-hmp A °

Enfoncement kaolin seul K
& y=14,501In(x) + 16,131

R R?=0,9876
sae?
P )
.".“
S A
.:."-‘
AN
. y = 6,2933In(x) + 26,278
o* 2 _
- R? = 0,9875
o
10 100

Enfoncement moyen (mm)

Teneur en eau W en %

75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0

35,0

e 1

ECOMATERRE

Recherch_e#& Développement

y = 20,476In(x) + 4,1356

Enfoncement kaolin-hmp
Enfoncement kaolin seul
kaolin-tan (4%)

R?=0,9795
®
@& y=15,634In(x) + 12,647
A 9 2
e R?=0,9396
Lo
<
A*
y = 6,2933In(x) + 26,278
R?=0,9875
10 100

Enfoncement moyen (mm)

29
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Ftude rhéologique — Effet des dispersants  Ecomaterre
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* Mesures de |la profondeur d’'enfoncement au cone

. Limite de liquidité Limite de
Formulation . . e,
estimée W, (%) Formulation liquidité
kaolin-colle végétale 89,4 estimée W, (%)
Kaolin-paille 66,4 Terre rouge seule 36,5
kaolin seul 65,5 Terre rouge - glands broyés OSE 32,7
Kaolin-alg 62,7 Redon-tanins 27,8
Kaolin-Solution OSE 75g/I 62,4 Redon hmp 22,2
kaolin-foin 61,6
kaolin glands broyés OSE 59,6
kaolin-tanins 59,5
kaolin NaHMP 45,1

* |dentifier et quantifier le r6le des ajouts
* Fluidifiant? Résistances a courts termes (prise)? Résistances a longs termes?

30
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Impression 3D de Terre

* Impression 3D de Terre par extrusion/dépot
e Gradient de résistance (age des couches)
* Augmentation de la charge

Stress
# Load

Strength

t
Collapsel

-
Time

» Séchage lent # Impression rapide

* Quel type d'ajout peut aider a accélérer 'augmentation des résistances? -
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Impression 3D de Terre ECOMATERRE
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* Terre utilisée
e Terre marron du nord de Rennes
 Tamisée a 2 mm (corps de pompe)

e Objectif 1 : assurer la pompabilité

* Addition de NaHMP: seuil de cisaillement plus faible
* Pompabilité / Diminution de w%: séchage plus rapide, résistance plus forte

— 0 . . . V4
* Winpression = 49% - seuil de cisaillement mesure 1,5 kPa

32
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Impression 3D de Terre ECOMATERRE
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* Objectif 2 : assurer la stabilité / accélérer la vitesse d'impression

Addition d’alginate : simuler un effet de prise
* Formation progressive d’un hydrogel / Accélération de la prise

< = 100000
1000 § < He i @ With aiginate
3 2 i~ o { —O—Without alginate
1 —®@—With alginate O 10000 «n
1 O Without alginate < E m
™ Rl o ]
o < ®
< 100+ . ® 1000 5 °
A : ' = ] - m)
o o u| 3 ] &= o o
@ oo —o° 2 m wall £ 100 4 . P
© (&) 3 [
2 10- ». 1 mwall =
> 3 o 3 [, S
[ w 10+
18——n )
10° 10" 10° 10’ 10° 10° 10° 10" 10’ 10' 10° 10°
Time (hours) Time (hours)
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Impression 3D de Terre ECOMATERRE
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Résistance a la compression : 2 MPa
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